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PROVE PIGER i MM FERVIZ] PER INGEGNERIL A

Commitiente:

ELCOM S.N.C.
Via Provinciale 4/A
12088 Rocecaforte Mondovi (CN)

T RAPPORTO DI PROVA N

Verbale di accettazione n° 2742/IM del -
SETTORE
IMPIANTO --
DATA ARRIVO AL LABORATORIO
29/05/2014

DESCRIZIONE . . ’
MATERIALE 1 provino 40x40 cm di VERTEMA confezionato dal MODALITA’

cliente

Consegnato dal Committente
PROVE ESEGUITE ) . _ NORMA DI RIFERIMENTO
Determinazione della resistenza a trazione perpendicolare alle facce UNI EN 1607
Il presente rapporto di prova consta di n® 3 (tre) pagine.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova

LO SPERIMENTATORE

Dott.ssa Clara Stoppa
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IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott. Ing. fSer'gi Beltign
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QGGETTO Isolanti termici per I'edilizia: Determinazione della resistenza a trazione perpendicolare alle facce

NORMA DI RIFERIMENTO: UNI EN 1607:2013

RISULTATI :

Resistenza a trazione

Dat: Velocita [mm/min i ’1 | Cari imo [KN
ata prova elocita [ ] | Area di prova [mm’] | Carico massimo [KN] (N/mm]

10/06/20 14 10 160000 13,500 0,08
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